N° d'Article Description Poids théorique (Kg)

A090171 Barre ronde 2017A T3 (AICuMg1) @10 étiré 0,220
A090231 Barre ronde 2017A T3 (AICuMg1) @15 étiré 0,495
A090301 Barre ronde 2017A T3 (AlICuMg1) @20 étiré 0,880
A090361 Barre ronde 2017A T3 (AlICuMg1) @25 étiré 1,374
A090421 Barre ronde 2017A T3 (AICuMg1) 230 étiré 1,979
A090481 Barre ronde 2017A T3 (AICuMg1) @35 étiré 2,694
A090541 Barre ronde 2017A T3 (AlICuMg1) @40 étiré 3,519
A090601 Barre ronde 2017A T3 (AICuMg1) @45 étiré 4,453
A090661 Barre ronde 2017A T3 (AICuMg1) @50 étiré 5,498
A090721 Barre ronde 2017A T4 (AlICuMg1) @55 extrudé 6,652
A090781 Barre ronde 2017A T4 (AlCuMg1) @60 extrude 7,917
A090841 Barre ronde 2017A T4 (AlCuMg1) @70 extrudé 10,776
A090901 Barre ronde 2017A T4 (AlCuMg1) @80 extrudé 14,074
A090961 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) @90 extrudé 17,813
A091021 Barre ronde 2017A T4 (AlCuMg1) 8100 extrudé 21,991
A091081 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) 110 extrudé 26,609
A091141 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) 8120 extrudé 31,667
A091381 Barre ronde 2017A T4 (AlCuMg1) 8130 extrudé 37,165
A091411 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) 140 extrudé 43,103
A091501 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) 150 extrudé 49,480
A091531 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) @160 extrudé 56,297
A091561 Barre ronde 2017A T4 (AlCuMg1) 8180 extrudé 71,251
A091621 Barre ronde 2017A T4 (AICuMg1) 200 extrudé 87,965
)

A091651 Barre ronde 2017A T4 (AlICuMg1) 8250 extrudé 137,445



